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可塑剤の分析(PE、PVCなど)

ポリエチレン(PE)や塩化ビニル樹脂(PVC)などには、多くの場合可塑剤が添加
されています。使用環境によっては、可塑剤が染み出てくる(ブリードアウト)事に
よる不具合や、可塑剤の揮発による柔軟性の喪失が起こります。
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